
 
 

8. ENSAYOS DE CEMENTO 

 

 

 

 ENSAYO 

8.1 Toma de muestra de cemento (sin incluir desplazamiento). UNE-EN 
196-7 

8.2 Flexión y compresión (dos edades de tres probetas). UNE-EN 196-1 

8.3 Principio y fin de fraguado. UNE-EN 196-3 

8.4 Flexión (dos edades de tres probetas). UNE-EN 196- 1 

8.5 Compresión (dos edades de tres probetas). UNE-EN 196-1 

8.6 Estabilidad de volumen. UNE-EN 196-3 

8.7 Pérdida por calcinación. UNE-EN 196-2 

8.8 Residuo insoluble. UNE-EN 196-2 

8.9 Trióxido de azufre (SO3). UNE-EN 196-2 

8.10 Cloruros. UNE 80217 ó EN 196-21 

8.11 Contenido de alcalinos. UNE-EN 196-21 

8.12 Análisis de elementos mayoritarios comprendiendo: SiO2, Al2O3, 
Fe2O3, CaO y MgO. UNE-EN 196-2 

 


